
 

 

 1.2367فولاد گرمکار 
NiCrMoV7 56و فولاد  L6 و فولاد w500 بوده که با نام های فولاد فولادهای آلیاژی گرمکار یکی دیگر از 1.2367فولاد ابزار 

به دلیل وجود نیکل دارای چقرمگی بالایی بوده و در بعضی موارد به صورت سرد  1.2367ابزار   ولادف .در صنعت شناخته میشود
  .کار نیز استفاده می شود

  

 2367جدول آنالیز فولاد 

C% Si% Mn% P% S% Cr% Mo% V% 

0.35 - 0.4 0.3 - 0.5 0.3 - 0.5 0.03 0.02 4.8 - 5.2 2.7 - 3.2 0.4 - 0.6 

  

 .استفاده کنید محاسبه گر وزن فولادها میتوانید از 1.2367برای محاسبه وزن تقریبی میلگرد 

  

 1.2367ر کاربرد فولاد گرمکا

برای ساخت قالب و به ویژه قالب های بسیار بزرگ، قالب های اکستروژن میله و لوله در مقاطع بزرگ،  2367از فولاد گرمکار 
 .قالب های خم و سکه زنی و قالب های پلاستیک استفاده می شود
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