
 

 

 1.7176فولاد 
فولاد  .میان فولادها شناخته می شودنیز در Cr3 55بوده که با نام فولاد  فولادهای آلیاژی فنر از دسته1.7176  فولاد فنر

کروم و دارای مقدار  1 - 0.7منگنز، % 1 - 0.7سیلیسیوم، % 0.37کربن، % 0.55دارای ترکیب شیمیایی متوسط % 7176
می توان به تنش پذیری خیلی خوب، خاصیت شکل  1.7176فولاد فنر  ناچیزی فسفر و گوگرد می باشد. از خصوصیات

تیسیته خوب, مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر سایش اشاره کرد. خواص مکانیکی پذیری خوب, خاصیت الاس
 :به شرح زیر می باشد 1.7176فولاد فنر 

  :470-200سختی برینل

 گیگاپاسکال :73 مدول برشی

 مگاپاسکال :2010-670 مقاومت کششی

  

 1.7176جدول آنالیز فولاد 

دارای بیشترین مقدار و عناصر  1-0.07در ترکیب شیمیایی این فولاد عناصر منگنز و کروم با میزان %
 .دارای کمترین مقدار در بین سایر عناصر می باشند 0.025فسفر و گوگرد با میزان %

C% Si% Mn% P% S% Cr% 

0.52 - 0.59 0.4 0.7 - 1 0.025 0.025 0.7 - 1 

  

 .استفاده کنید محاسبه گر وزن فولادها میتوانید از 1.7176برای محاسبه وزن تقریبی میلگرد 

  

 1.7176کاربرد فولاد 

ز آنها در ساخت فنر های لایه ای تخت, فنر های پیچشی و فنر های استوانه " می توان استفاده ا7176از کاربردهای "فولاد فنر 
 .ای برای صنایع خودرو سازی را نام برد
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