
 

 

 1.8159فولاد 
نیز در میان فولادها  crv و نیز به اختصار فولادCrV4 51بوده که با نام فولاد  فولادهای آلیاژی فنر از دسته 1.8159فولاد فنر 

درجه سانتیگراد تحت  640-680تحت عملیات فورجینگ و در دمای   850-1050در دمای  8159فولاد  .شناخته می شود
  .عملیات آنیل کاری قرار می گیرد

قابلیت جوشکاری پایین است اما در مقابل دارای سختی پذیری  به دلیل وجود کربن بالا و خطر ترک خوردگی 8159فولاد 
 .بالایی میباشد

  

 8159جدول آنالیز فولاد 

C% Si% Mn% P% S% Cr% V% 

0.47 - 0.55 0.4 0.7 - 1.1 0.035 0.035 0.9 - 1.2 0.1 - 0.25 

  

 .استفاده کنید محاسبه گر وزن فولادها میتوانید از 1.8159برای محاسبه وزن تقریبی میلگرد 

  

 8159کاربرد فولاد 

 .رهای چند لایه ای، مارپیچ، تخت و میله ای تحت پیچش می باشددارای کاربردهایی از قبیل استفاده در فن 8159فولاد 
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